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SWIADECTWO Z BADAN NR BM 364/2017/G /A

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: BRINTONS AGNELLA Sp. z 0.0.
15-113 Bialystok, ul. Generata Wiadystawa Andersa 42

2. Nazwa i opis przedmiotu badan: probka: Widkiennicze pokrycie podlogowe typu Wilton
o nazwie handlowej FUNKY TOP, parametry deklarowane: sklad surowcowy okrywy:
100% Polipropylen Heat Set Frise, catkowita masa powierzchniowa: 1710 g/m? = 15%

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 2017-08-18

4. Data wykonania badan: 2017-08-30=2017-09-06

5. Probki pobrano: probka o wielkosci prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce i dostarczona bez Raportu z pobrania prébek

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan podanymi w zestawieniu wynikéw . .

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych
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3. Swiadecrwo 7 badan zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacii.
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Data sporzadzenia $wiadectwa: 2017-09-07 " v Eiliriieka 118

Liczba egzemplarzy swiadectwa: 4

Swiadectwo z badan otrzymujg:
1} BRINTONS AGNELLA Sp. z o.0.- 2 egz.
2)  IW - Laboratorium Badan Surowcdw i Wyrobdw Wiikienniczych (siedziba ul. Brzezinska 5/15)- 1 egz. afa
3 IW - Laboratorium Badan Surowedw i Wyrobdw Wildkienniczych (siedziba ul. Gdanska 118)— 1 egz. afa

Swiadectwo z badan sporzadzila:
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SWIADECTWO Z BADAN NRBM 364/2017/G/ A

Wskainik Wartos¢ Metoda badania

Badanie metoda krzesla na rolkach: PN-EN 985 :2004

Og6lna zmiana wygladu 2,5 s

po 5 000 cykli, stopien Warunki oceny

. : wg PN-EN ISO 9405:2017-07

Ogdlna zmiana wygladu 1.5

po 25 000 cykli, stopien

Wskaznik r dla krzesta na rolkach 2.3

Przydatnos¢ do krzesta na rolkach* Przydatne do PN-EN 1307+A1:2016-02
uzytkowania Tabela 19
okresowego

Zmiana wygladu na krawedzi
stopnia schodow po badaniu na
przyrzadzie Tretrad:

- poszczegolne wyniki badania:

- prébka 1

- probka 2

- prébka 3

zmiany umiarkowane
na krawedzi stopnia
schodow

zmiany umiarkowane
zmiany umiarkowane
Zmiany umiarkowane

PN-EN ISO 12951:2015-11
Metoda B — wyznaczanie zmiany
wygladu WPP na krawedzi stopnia
schoddw.

liczba przejs¢ Tretradu ustalona
metoda kalibracji — 1500,
Warunki oceny

wg PN-EN ISO 9405:2017-07
Ocena

wg PN-EN 1307+A1:2016-02
Zatgeznik C, Tabela C.2

Przydatnosé¢ do stosowania na
schodach*

Przydatne do
uzytkowania
okresowego

PN-EN 1307:2016-02
Zatacznik C, Tabela C.2

Koniec Swiadectwa z badan
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